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RESUMO
Na sociedade contemporânea, o consumo acelerado gera o investimento cada vez maior em tecnologias, e 
como consequência, o aumento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE). Em diversas situações o 
descarte desses resíduos não é feito de forma totalmente eficaz. Como papel do designer atualmente engloba 
todo o clico de vida do produto, e não somente a produção e consumo, o presente artigo tem como objetivo 
apresentar uma proposta para a reutilização e reciclagem de REEE através da produção de uma peça joalheira 
contemporânea. O projeto consiste em uma revisão de literatura a respeito de resíduos eletroeletrônicos, des-
monte de celulares para averiguação de possíveis alternativas de utilização dos componentes em joalheria e a 
produção da peça final. A pesquisa permitiu constatar a quantidade e variedade de recursos que podem ser reu-
tilizados a partir de resíduos eletroeletrônicos. Porém, também se percebe a dificuldade de reutilização destes 
recursos, devido à grande variedade e complexidade dos materiais envolvidos, assim como o uso excessivo de 
materiais em alguns casos. 

PALAVRAS CHAVE: Reutilização; reciclagem; resíduos eletroeletrônicos; joalheria contemporânea; 
sustentabilidade.

ABSTRACT 
In contemporary society, accelerated consumption generates increasing investment in technologies, and consequent-
ly, the increase of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). In many situations the disposal of such waste is 
not completely effective. Since the role of the designer currently encompasses the entire life cycle of the product, not 
just production and consumption, this article aims to present proposals for the reuse and recycling of WEEE through 
the production of a contemporary jewelry. The project consists of a literature review about electro-electronic waste, 
disassembly of cell phones to investigate possible alternatives for using the components in jewelry and production 
of the final piece. The research showed the amount and variety of resources that can be reused from electrical and 
electronic waste. However, it is also perceived the difficulty of reusing these resources, due to the great variety and 
complexity of the materials involved, as well as the excessive use of materials in some cases.
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1. INTRODUÇÃO 
Com o aumento na frequência de uso de novas tecnolo-
gias, produtos com diferentes funcionalidades despertam 
a atenção do consumidor, o qual muitas vezes não pensa 
duas vezes antes de adquirir a novidade. Esse contexto 
de aumento do consumo está diretamente ligado com 
questões de sustentabilidade (ASHBY, 2013). Ao consu-
mir em uma velocidade mais rápida do que o processo 
de recuperação de recursos naturais, o processo torna-se 
insustentável, o que é evidenciado pela pegada ecológica 
de Wackernagel e Rees (1996). A média de consumo de 
recursos naturais por cada habitante do planeta Terra de-
veria girar em torno de 2,2 hectares, segundo os autores. 
Entretanto, por exemplo, a média Europeia gira em torno 
de 4,8 hectares e a Americana atinge incríveis 9,6 hectares 
(DOUGHERTY, 2011). Evidencia-se assim o descompasso 
entre consumo e recuperação de recursos naturais. Com 
a velocidade de consumo aumentando, a questão do pós-
-consumo torna-se mais pertinente ao ciclo de vida dos 
produtos industriais, em particular os com maior com-
plexidade, como os eletroeletrônicos. Desta forma, a ges-
tão de resíduos, aqui nomeados, de acordo com Xavier e 
Carvalho (2014), resíduos de equipamentos eletroeletrô-
nicos (REEE), tem sido motivada, no Brasil, por questões 
de ordem legal, social e ambiental.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regida 
pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), 
define que fabricantes, importadores, distribuidores e co-
merciantes, e consumidores de resíduos diversos, como 
baterias e componentes eletroeletrônicos, detém o en-
cargo de implementar e operacionalizar um sistema de 
logística reversa, aplicando procedimentos de reinserção 
ao sistema produtivo de produtos ou embalagens usa-
das, através de processos como reciclagem e reutilização. 
Reciclagem define-se como o processo que altera caracte-
rísticas físicas, químicas ou biológicas dos componentes, 
enquanto reutilização é o processo que não altera essas 
características dos resíduos (BRASIL, 2010).

Diante desta situação, fabricantes de aparelhos ce-
lulares, como Samsung® (2018), LG® (2018), e Motorola® 
(2018), já apresentam programas de gestão de resídu-
os eletroeletrônicos em território brasileiro, alertando o 
consumidor sobre o descarte correto de seus produtos e 
indicando pontos de coleta.  Porém, não é de tarefa ape-
nas do setor empresarial a gestão de resíduos. De acordo 
com a PNRS (BRASIL, 2010), políticas públicas devem ser 
motivas pelo setor público, assim como adequada desti-
nação de resíduos deve também ser implementada pelo 
consumidor. Em grande parte das regiões urbanas, surge, 

então, a instalação de centros de triagem, os quais carac-
terizam-se por locais total ou parcialmente subsidiados 
por prefeituras para realizar a separação e comercializa-
ção de resíduos sólidos urbanos (PALOMBINI; CIDADE; DE 
JACQUES, 2017). A Prefeitura da cidade de Santa Maria, na 
região central do estado do Rio Grande do Sul, apresenta 
uma relação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) que 
recebem aparelhos eletroeletrônicos do município, entre 
outros materiais (PMSM, 2018). Estes resíduos são desti-
nados a associações de reciclagem cadastradas junto ao 
município da cidade, onde são triados e destinados cor-
retamente (PMSM, 2018). Entretanto, muitas vezes a falta 
de informação ou divulgação da existência destes PEVs 
ou de empresas recolhedoras de seus resíduos, acabam 
gerando uma destinação incorreta, por parte dos usuá-
rios, descartando estes em seus lixos domésticos ou mui-
tas vezes misturando-os com o lixo orgânico (MORENO; 
CIDADE, 2019). Com o aumento do descarte destes equi-
pamentos, percebe-se a importância de o designer atuar 
também como um agente de transformação, sendo seu 
papel não exclusivo apenas à efetivação do produto, mas 
englobando todo o ciclo de vida deste. 

Apesar de iniciativas de fabricantes de telefonia móvel 
e de investimentos em políticas públicas, cenários como 
o Brasil ainda apresentam particularidades de mercado 
que carecem da atuação mais específica na gestão de 
resíduos eletroeletrônicos (XAVIER; CARVALHO, 2014). De 
acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL, 2012), em 2011 o número de celulares já ultra-
passava o número de habitantes no Brasil, como uma te-
ledensidade de 123,87 acessos por telefonia móvel a cada 
100 habitantes. Conforme Kasper et al. (2011), a obsoles-
cência dos aparelhos celulares faz com que os usuários 
mantenham o aparelho em atividade de 9 a 18 meses. 
Estes dados sinalizam um tipo específico de produto que 
merece atenção quanto à efemeridade de seu ciclo de 
vida e, consequentemente, ao seu potencial crescimento 
como resíduo. Em eletrônicos desse tipo, uma variedade 
de componentes, definidos por materiais, processos de 
fabricação e elementos de junção diversos, formam um 
tipo de resíduo com grande complexidade em ser reutili-
zado ou reciclado. Por outro lado, a presença de materiais 
de grande interesse comercial, como o cobre, também 
pode representar um incentivo para seu reprocessamen-
to (CÂNDIDO; KINDLEIN JÚNIOR; PALOMBINI, 2015).

A variedade de materiais que compõem os resíduos 
de equipamentos eletroeletrônicos é grande. Conforme 
Xavier e Carvalho (2014) e Widmer (2005), pode-se des-
tacar a presença em termos de peso em REEE de ferro e 
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aço (48%), polímeros sem (15,3%) e com (5,3%) retardante 
de chama; cobre (7%); vidro (5,4%); alumínio (4,7%); pla-
cas de circuito impresso (3,1%); cerâmicos (2%); entre ou-
tros. Conforme Moraes, Espinosa e Lucena (2014) e Ashby 
(2013), destaca-se a importância de variados métodos de 
recuperação destes por duas razões principais: a toxici-
dade, visto que muitos componentes apresentam riscos 
à saúde e ao meio ambiente, os quais são potencializa-
dos quando há desconhecimento de como administrá-
-los, bem como com relação ao consumo energético dos 
equipamentos ao longo da vida útil. A exemplo, é possí-
vel citar alguns componentes e seus elementos potencial-
mente perigosos, tais como as baterias, com a presença 
de chumbo (Pb) e mercúrio (Hg); placas de circuito im-
presso, com antimônio (Sb) em ligas de cádmio (Cd) em 
contatos e interruptores; visor de cristal líquido (LCD) com 
cerca de 20 substâncias distintas; entre outros (SEPA, 2011; 
ANDRADE-LIMA, 2012). 

  Uma parte importante dos aparelhos celulares, e rica 
em diversos elementos na sua composição, é a placa de 
circuito impresso (PCB – Printed Circuit Board) (KASPER et 
al., 2011). Segundo Huabo et al. (2010), a PCB é uma placa 
que comporta diversos componentes eletrônicos, e está 
presente em diversos aparelhos. No caso de aparelhos 
celulares, um terço da composição das placas é definida 
por metais, como o cobre, por exemplo (TAKANORI et al., 
2009).  Este se apresenta como o metal de maior concen-
tração das placas, sendo usado na condução de energia 
do circuito. Destaca-se também a presença de metais no-
bres, como o ouro, prata e paládio, sendo usados como 
materiais de contato ou camadas de revestimento devido 
às suas propriedades de alta condutividade e estabilidade 
química (HUABO et al, 2010). Para a recuperação dos me-
tais presente nas placas de circuito impresso dos apare-
lhos celulares existem alguns métodos específicos, como 
a pirometalurgia e a hidrometalurgia (YAN et al., 2016). 

Nas últimas décadas tem crescido um movimento de 
utilização de materiais não convencionais para a fabrica-
ção de joias, sendo conhecida como joalheria contempo-
rânea (CIDADE et al., 2016). A utilização de outros materiais, 
além de ajudar a reduzir o impacto ambiental, também 
amplia as oportunidades e a sustentabilidade dentro do 
mercado joalheiro (MALESKI et al., 2017). De modo geral, 
além de materiais inusitados, o estilo caracteriza-se pela 
busca de novas formas de apresentar joias com o emprego 
de processos e métodos diferenciados, resultando em pe-
ças valorizadas e com alto nível de acabamento (CIDADE, 
2017). Desse modo, o presente artigo apresenta uma pro-
posta para a recuperação de resíduos sólidos oriundos 

de aparelhos celulares e carregadores descartados, utili-
zando-os para a criação de uma nova peça aplicada à jo-
alheria contemporânea. Primeiramente, são apresentados 
conceitos e exemplos de joalheria e em seguida o desen-
volvimento do projeto, com uma gama de aparelhos sele-
cionados, juntamente com seus carregadores fora de uso 
e/ou danificados, sendo desmontados e incluídos em uma 
peça por meio de reutilização e reciclagem. 

2. JOALHERIA 
Segundo Gola (2013), os sentidos carregados pela palavra 
joia se fazem presentes em “prazer”, “objeto de amor” e 
“alegria”. Já de acordo com Bueno (2000) denotativamen-
te joia é uma espécie de artefato de matéria preciosa, con-
tendo metais nobres e gemas. Em um sentido figurativo, a 
palavra expande-se para conceitos de pessoa ou coisa de 
grande valor, sendo algo apreciado e estimado (BUENO, 
2000). Desse modo, este lado do conceito de joia dialoga 
com a ideia da peça como objeto de adorno. 

No decorrer dos tempos, a joia assume valores distan-
tes dos seus primórdios de significação, aparentando ser 
algo inconsistente e supérfluo (GOLA, 2013). Porém, sen-
do estudada a importância da joia como adorno para a 
manutenção da espécie e contexto sociocultural (GOLA, 
2013), percebe-se a limitação do pensamento anterior. 
Adornar está relacionado com “ornamento” e “ornamen-
tação”. Conforme as definições do Instituto Brasileiro de 
Gemas e Metais (IBGM, 2012), adornos são objetos pre-
sentes na sociedade deste a pré-história, com a função 
de ornamentar o corpo de alguma forma. Sendo essas 
palavras oriundas do latim ornare, que significa “ador-
nar” e inclusive “equipar”, a joia como adorno vai além 
de um simples ato de adicionar algo, mas expande-se 
para melhoria e acréscimo de qualidade (GOLA, 2013). 
Assim, pode-se considerar a joia como importante obje-
to de estudo de significação.

A semiótica, área do conhecimento que estuda como 
os artefatos são capazes de transmitir conhecimento, 
apresenta o conceito de signo. Niemeyer (2013) caracteri-
za o signo como elemento capaz de ser percebido e assim 
transmitir significado referente a algum outro contexto 
ou objeto. Destaca-se assim, a joia como elemento de sig-
no simbólico, sendo capaz de ser portador de diferentes 
concepções e sentimentos, atraindo-se para si caráter reli-
gioso, cultural e inclusive supérfluo (GOLA, 2013), como ci-
tado anteriormente. Além de ser elemento de estudo cul-
tural, carregando junto de si concepções históricas, a joia 
também é capaz de transmitir uma afirmação pessoal do 
ser humano perante seus semelhantes (CORBETTA, 2007).
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Atualmente, a joia, dentro do contexto de joalheria, 
carrega junto de si variados significados, como na área da 
sustentabilidade. Segundo Gola (2013), a joalheria come-
ça a ganhar outros rumos a partir da década de 50, quan-
do o design de joias ganha formas inovadoras conectadas 
às novas tendências de movimentos e liberdades trazidas 
pela moda, destacando o uso de outros metais nobres, 
como a prata, e materiais pouco convencionais até então, 
como resinas, polímeros, ossos, madeiras, entre outros. 
Antes desse período, a prata, mesmo sendo um metal no-
bre, não era amplamente utilizada na confecção das pe-
ças (CIDADE et al., 2016), sendo vista como um material de 
pouco valor intrínseco.  Diante da diversificação de mate-
riais, a joalheria na contemporaneidade, de acordo com 
Cadore (2015), abre espaço para aliar o design sustentável 
na confecção de novas joias e adornos. 

Além de materiais inusitados, a joalheria contemporâ-
nea mescla-se com a tendência atual do slow fashion. 
Segundo Cadore (2015), o slow fashion está relacionado 
com o consumo consciente e de acordo com as novas prá-
ticas sustentáveis. Nesse setor (Figura 01), pode-se elencar 
a o trabalho da joalheira Ashley Heather (Figura 01 A), da 
África do Sul, com a criação de brincos em prata coletada a 
partir de resíduos de placas de circuitos de eletroeletrôni-
cos e a inserção de cimento para representar uma gema. 

Figura 01 – Joias Sustentáveis: (A) brinco de prata recuperada de placas de circuito e cimento 
de Ashley Heather; (B) colar de madeira reutilizada, pintura com tinta acrílica e finalização com 
verniz da Crua Design; (C) joias de prata e vidro reciclado de Valéria de Sá e (D) adorno de sacolas 
plásticas de Malgosia Kalinska.
Fonte: Heather (2018), Crua Design (2018), Sá (2017) e Vogue (2010).

No cenário brasileiro, destaca-se as joias com resídu-
os de madeira da Crua Design (Figura 01 B), e as peças 
de prata extraída de placas de raio X e vidro reciclado 
da designer Valéria Sá (Figura 01 C). A designer Malgosia 
Kalinska, atualmente vivendo na Polônia, utiliza sacolas 
plásticas em suas criações, dando a cada peça um volume 
único (Figura 01 D).

Buscando o novo e a diferenciação, a joalheria con-
temporânea alia técnicas convencionais com novos pro-
cessos, muitas vezes não só exclusivos a joalheria. Produz 
peças que conversam e representam novas tendências da 
atual sociedade, servindo como base para novas discus-
sões e reflexões diante dos novos e múltiplos padrões do 
mundo contemporâneo.   

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Diante do grande número de aparelhos celulares no Brasil, 
e consequentemente de REEE, o presente artigo tem como 
proposta apresentar um uso para este material através da 
joalheria, agregando componentes de celulares descarta-
dos à metais nobres, no caso a prata (Ag 950). Após a coleta 
de informações pertinentes ao projeto, na parte introdutó-
ria e na fundamentação teórica, como a respeito dos resí-
duos eletroeletrônicos, partiu-se para a parte prática. 

Para o desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a 
metodologia de Löbach (2001) de forma adaptada, visto 
que para a criação de joias não existem metodologias es-
pecializadas. Com isso, o processo criativo foi delimitado 
por quatro etapas, sendo elas as fases de preparação, ge-
ração, avaliação e realização (LÖBACH, 2001). Na fase de 
preparação, foi analisado o problema, tendo o conheci-
mento do mesmo, onde se obteve informações sobre os 
resíduos e a sua desmontagem. Já para a geração de alter-
nativas, a fase deu-se através do processo projetual, onde 
precisou-se ter em mente a junção da prata com as peças 
escolhidas após o desmanche dos celulares e carregado-
res. Após, foram avaliadas todas as alternativas para a es-
colha da peça joalheria, levando em consideração os ob-
jetivos e o problema, e iniciando a fase de realização, com 
a fabricação da joia. Todos os aparelhos celulares e carre-
gadores deste artigo foram recolhidos de lixos domésti-
cos e do descarte dos próprios autores.

3.1. Desmonte das peças
Para o desenvolvimento do projeto, foram coletados 
(Figura 02) 4 aparelhos celulares, 3 capas protetoras e 2 
carregadores, visualizados respectivamente na Figura 02 
A, B e C. 
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No cenário brasileiro, destaca-se as joias com resídu-
os de madeira da Crua Design (Figura 01 B), e as peças 
de prata extraída de placas de raio X e vidro reciclado 
da designer Valéria Sá (Figura 01 C). A designer Malgosia 
Kalinska, atualmente vivendo na Polônia, utiliza sacolas 
plásticas em suas criações, dando a cada peça um volume 
único (Figura 01 D).

Buscando o novo e a diferenciação, a joalheria con-
temporânea alia técnicas convencionais com novos pro-
cessos, muitas vezes não só exclusivos a joalheria. Produz 
peças que conversam e representam novas tendências da 
atual sociedade, servindo como base para novas discus-
sões e refl exões diante dos novos e múltiplos padrões do 
mundo contemporâneo.   

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Diante do grande número de aparelhos celulares no Brasil, 
e consequentemente de REEE, o presente artigo tem como 
proposta apresentar um uso para este material através da 
joalheria, agregando componentes de celulares descarta-
dos à metais nobres, no caso a prata (Ag 950). Após a coleta 
de informações pertinentes ao projeto, na parte introdutó-
ria e na fundamentação teórica, como a respeito dos resí-
duos eletroeletrônicos, partiu-se para a parte prática. 

Para o desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a 
metodologia de Löbach (2001) de forma adaptada, visto 
que para a criação de joias não existem metodologias es-
pecializadas. Com isso, o processo criativo foi delimitado 
por quatro etapas, sendo elas as fases de preparação, ge-
ração, avaliação e realização (LÖBACH, 2001). Na fase de 
preparação, foi analisado o problema, tendo o conheci-
mento do mesmo, onde se obteve informações sobre os 
resíduos e a sua desmontagem. Já para a geração de alter-
nativas, a fase deu-se através do processo projetual, onde 
precisou-se ter em mente a junção da prata com as peças 
escolhidas após o desmanche dos celulares e carregado-
res. Após, foram avaliadas todas as alternativas para a es-
colha da peça joalheria, levando em consideração os ob-
jetivos e o problema, e iniciando a fase de realização, com 
a fabricação da joia. Todos os aparelhos celulares e carre-
gadores deste artigo foram recolhidos de lixos domésti-
cos e do descarte dos próprios autores.

3.1. Desmonte das peças
Para o desenvolvimento do projeto, foram coletados 
(Figura 02) 4 aparelhos celulares, 3 capas protetoras e 2 
carregadores, visualizados respectivamente na Figura 02 
A, B e C. 

Figura 02 – Resíduos coletados: (A) celulares, (B) tampas e (C) carregadores.
Fonte: Autores 

Para o desmonte dos resíduos, devido aos seus com-
ponentes serem muitas vezes tóxicos e perigosos, uti-
lizou-se luvas para efetuar o processo e optou-se pela 
reutilização dos componentes dos aparelhos celulares. O 
único material que passou pelo processo de reciclagem 
foi o cobre, por não apresentar perigo à saúde. Este foi 
fundido posteriormente com a prata, como elemento de 
liga. Para o manuseio de um metal nobre, tanto a prata 
como o ouro, são necessários adicionar elementos para 
a formação de uma liga metálica. Esta adição visa a me-
lhorar suas propriedades físicas para posterior utilização. 

Todos os produtos foram desmanchados (Figura 03) 
com a utilização de ferramentas manuais e sempre obser-
vando cuidadosamente os componentes potencialmente 
perigosos. Para estes componentes, como por exemplo, 
baterias e placas de circuito impresso, foi redobrada a 
atenção para que as ferramentas utilizadas não entrassem 
em contato com este tipo de material. Por esta razão, es-
tes não foram serrados ou perfurados. 

Figura 03 – Peças desmontadas
Fonte: Autores 

Após a desmontagem dos materiais, realizou-se a sele-
ção das partes que poderiam ser utilizadas na joia, como 
os elementos contidos nos aparelhos celulares, tais como 
os módulos da câmera fotográfi ca, componentes USB, pla-
cas tanto metálicas como poliméricas, cabos, alto-falantes, 
suportes, plugs, entre outros.  Além disso 4,8 gramas de 
cobre foram obtidos com o desmanche dos carregadores 
dos celulares, para ser reciclado como liga na prata. 

3.2. Processo Criativo
Para o desenvolvimento do processo criativo, na  fase de 
geração de alternativas, elaborou-se um painel semânti-
co baseado em imagens da animação WALL·E® da Disney 
Pixar®, visualizado na Figura 04. O fi lme traz como plano 
de fundo um futuro distópico em que a sociedade, devi-
do ao grande acúmulo de resíduos, incluindo REEE, foi 
obrigada a abandonar a Terra.

Figura 04 – Painel semântico
Fonte: Autores

Observando o tema, as formas do painel e as peças 
desmontadas dos celulares, foram realizados variados de-
senhos (Figura 05), buscando a conexão de todos os com-
ponentes. Para isso, utilizou-se de formatos mais simples, 
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como círculos, retângulos, gotas, entre outros, para a base 
de metal em prata, adicionando os elementos do des-
monte das peças, como partes das câmeras fotográfi cas, 
engate USB, lentes, alto-falantes e fi os. 

Figura 05 – Geração de alternativas
Fonte: Autores 

Com as inúmeras possibilidades de desenhos gerados, 
foi preciso seguir com a etapa de refi namento das alterna-
tivas. Desta forma, as alternativas foram sendo apuradas 
(Figura 06), para a posterior fabricação da peça. Entretanto, 
avaliou-se que a joia a ser desenvolvida neste projeto seria 
um pingente, devido ao formato e à quantidade de elemen-
tos que se obteve no desmonte dos aparelhos celulares. As 
formas e dimensões dos elementos retirados dos celulares 
propiciaram nesta escolha, e dado o fato de que nem todos 
os elementos foram reutilizados, devido ao nível de toxida-
de que continham em possíveis partes dos resíduos.

Figura 06 – Fase de avaliação e delimitação da peça
Fonte: Autores

Por fi m, para a realização da fabricação, delimitou-se 
as dimensões totais do pingente escolhido e onde e como 
os elementos dos REEE iriam ser acoplados.

3.3. Processo de fabricação do pingente
Para concepção do pingente, utilizou-se métodos da joa-
lheria artesanal, desenvolvendo a maior parte do projeto 
em bancada (Figura 07). Para a parte metálica delimitou-se 
a utilização da prata 950 que, conforme Kliauga e Ferrante 
(2009), apresenta uma liga de 95 % de prata pura em sua 
composição, sendo o restante de cobre. O primeiro passo 
para a fabricação do pingente é a fundição da prata (Figura 
07 A), onde o cobre utilizado foi retirado dos próprios resí-
duos, tanto dos celulares como dos carregadores. Como o 
desenho da peça compõe-se basicamente em formato de 
chapa, utilizou-se um laminador elétrico para conformar a 
prata permitindo, posteriormente, seu corte por meio de 
arco de serra (Figura 07 B e C). Ainda, duas partes do pin-
gente possuem reforços de chapas de prata, como caixas 
para a cravação de gemas. Estes reforços irão acoplar os 
resíduos das partes da câmera fotográfi ca e do alto falante 
dos celulares desmontados. Na Figura 07 D, é possível visu-
alizar um destes reforços já soldado à chapa metálica, indi-
cado com uma seta branca. Para a junção dos resíduos es-
colhidos à prata, foi preciso uma união que não envolvesse 
perfurações e nem soldas a estes materiais. Esta escolha foi 
devido a possíveis materiais perigosos que poderiam estar 
alocados dentro destes componentes. Por esta razão, os 
componentes foram fi xados com auxílio de cola adesiva.

Figura 07 – Processo de produção do pingente: (A) fundição da prata e do cobre; (B) laminação 
da prata fundida em formato de chapa; (C) corte em bancada da chapa conforme a alternativa 
escolhida e (D) detalhe do reforço de prata soldado a chapa com indicação de seta branca.
Fonte: Autores 
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4. RESULTADO 
O resultado alcançado com a utilização de elementos oriun-
dos do descarte de aparelhos celulares e carregadores foi a 
materialização de uma peça joalheira contemporânea. 

Durante o desenvolvimento do projeto, percebeu-se 
a difi culdade de reutilização e reciclagem do material 
em determinados momentos, pois alguns componentes 
dos aparelhos celulares não possibilitaram o desmonte. 
Algumas partes exigiam ferramentas muito específi cas, o 
que pode ser visto com um entrave para o conserto ou 
troca de alguma parte dos celulares ainda em sua vida 
útil. Dessa forma, esse processo difi cultou a retirada de al-
guns componentes e determinadas partes não puderam 
ser reutilizadas na peça fi nal.

Diante dos componentes que poderiam ser reutiliza-
dos, escolheu-se aqueles que se adequavam à proposta 
da alternativa fi nal. Além disso, o desenho da forma da 

peça também foi adaptado para o encaixe dos compo-
nentes com a prata. A peça é composta por duas gran-
des partes, uma como a cabeça do robô e a outra como o 
corpo. Para a união das duas, utilizou-se argolas de prata. 
A solução fi nal (Figura 08) aproxima-se, assim, da fi gura 
de um robô baseando-se nos personagens da animação, 
como o tema deste projeto. Na Figura 08 A, B e C é apre-
sentado o pingente fi nalizado, evidenciando os detalhes 
da peça. A Figura 08 D é apresenta uma ambientação da 
peça fi nal em meio à vários componentes que foram des-
montados, enfatizando a quantidade de resíduos encon-
trados em apenas 4 celulares. Já na Figura 08 E, é exem-
plifi cado o pingente com uma corrente de prata para sua 
utilização. O resultado fi nal apresenta-se como uma peça 
pertencente à joalheira contemporânea, utilizando ma-
teriais considerados pouco convencionais em harmonia 
com a prata, metal nobre clássico utilizado na joalheria. 

Figura 08 – Pingente desenvolvido: (A) peça fi nalizada; (B) e (C) detalhe da peça, (D) peça com componentes retirados para criação e (E) peça ambientada com corrente de prata.
Fonte: Autores

contaminam os materiais para sua reciclagem. Por outro 
lado, a extração de cobre dos resíduos, principalmente 
dos fi os, possibilitou a obtenção de uma quantidade ra-
zoável de material para utilização como elemento de liga 
na prata, favorecendo o processo de fabricação da joia. 
Mesmo com estas questões levantadas, os objetivos pro-
postos por este artigo foram atingidos, pois foi possível 
desenvolver uma joia aliada aos princípios da sustentabi-
lidade, de modo a aumentar a vida útil de determinados 
componentes, utilizando-os em um novo produto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desmonte dos REEE, nesse caso celulares e seus 
carregadores, foi possível perceber algumas questões. 
Certas partes não possibilitaram o total desmonte ou de-
sencaixe, pois precisavam de ferramentas especializadas, 
assim como alguns componentes apresentavam formas 
muito específi cas, difi cultando inclusive sua troca em caso 
de defeito do aparelho. Além disso, notou-se o uso de-
masiado de determinados materiais e componentes sem 
necessidade, como por exemplo, um excesso de elemen-
tos de fi xação que, além de difi cultar a desmontagem, 
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